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Um eine moglichst lange Einsatzdauer zu erreichen, die Sicherheit zu erhéhen und
Undichtigkeiten zu vermeiden, muss das Leistungsvermégen eines Dichtungd&erkstof
optimal auf die Einsatzbedingungen abgestimmt sein. Dieser Beitrag beleuchtet die bei der
Werkstoffwahl zu beachtenden Kriterien und gibt nitzliche Hinweise fur die

Entscheidungsfindung.

Es gibt tGber zwanzig unterschiedliche Natur- und Synthesekautschuk-Famligen. A
gemeinsam sind Eigenschaften wie elastisches Rickstellvermégeneiastuig,

Flexibilitat, Widerstand gegen plastische Verformung (das Herausalriacise

Dichtungsnuten) sowie relative Undurchlassigkeit fir Gase und Flussigkelen. A
Kautschukgruppen haben zudem ganz spezifische Eigenschaften, die durch
Rezepturbestandteile beeinflusst werden kdnnen. Typischerweise werdechiketdurch
Compoundieren auf die Anforderungen der jeweiligen Anwendung abgestimmt. Angesicht
der breiten Vielfalt der verfiigbaren Materialien empfiehlt sich beiNenkstoffspezifikation

Ublicherweise die enge Zusammenarbeit mit dem Dichtungshersteller.

Kriterien fur die Werkstoffwahl

Hitze- und Olbestandigkeit

Die Norm SAE J200 (ASTM D2000) beschreibt ein System zur Klassifizierung von
Elastomeren (Bild 1) anhand ihrer Bestandigkeiten gegen thermischendjltend ihrer
Volumenquellung in Ol. lhre tatsachliche chemische und thermische Bestiandigke

realen, aggressiven Umgebungsbedingungen lasst sich aber nur auf si@rédscher
Erfahrungen, der Ergebnisse von Laborversuchen und unter Einbeziehung des Wissens von
Materialspezialisten bewerten.
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Bild 1. Vergleich der Leistungsfahigkeit von Elastomeren nach ASTM D2000

Chemikalienbestéandigkeit

Elastomere werden hinsichtlich ihrer Bestandigkeit gegen diverse Medignkltssigkeiten,
gegen Witterungseinflisse und Ozon unterschieden. In flissigen Medien kénnen E&astome
quellen, chemisch mit dem Medium reagieren und dabei ihre polymere Struktur vieyander
oder |8sliche Bestandteile kbnnen extrahiert werden, so dass sich das Volunmegexterri

Ganz allgemein gelten 5 bis 10 % Volumenquellung als sehr gute Werte.

Temperaturbestandigkeit

Die mechanischen Eigenschaften eines Elastomers verdndern sich naettitparg
Einwirkung hoher Temperaturen. So wird Naturkautschuk zum Beispiel klebrig,vdéhre
Polychloropren-Kautschuk verhartet. Vergleichsweise geringe Temp@rdarungen konnen
dabei grof3e Unterschiede im Grad der Degradation verursachen. Typische
Warmealterungstests basieren auf einer 70-stindigen Einwirkung von lhfif¥@it
definierter Temperatur. In kritischen Anwendungen sollte geprift werden, ob der
Dichtungshersteller Werte tber das Verhalten nach langzeitiger Eimgispezifischer

Medien bereithalt. Dartiber hinaus sollten Tests unter moglichst readit@s Bedingungen
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durchgefuihrt werden. Bild 2 gibt dazu eine Ubersicht tiber die empfohlenen

Einsatztemperaturbereiche unterschiedlicher Elastomere.

Bild 2. Vergleich der Einsatztemperaturbereiche unterschiedlicher Elastomer

Mechanische Eigenschaften

Zu den mechanischen Eigenschaften, die Uber die Eignung eines Elastomers entscheide
gehdrerDruckverformungsrest, Zugfestigkeit, Dehnung, Hartend Abriebfestigkeit Die
meisten dieser Eigenschaften lassen sich durch MaRnahmen beim Compoundieren auf die

Anforderungen der Anwendung abstimmen.

Weitere Eigenschaften

Weitere Eigenschaften kdnnen fir spezifische Anwendungen von Bedeutung seirgrdarunt
die Wetterbestandigkei Rissbildung, Abschalung, Auskreiden, Farbveranderungen
sowie weitere Oberflachenfehler, die ein Dichtungsversagen auslésen, kdtstehen,
wenn Elastomere den Einwirkungen des Wetters und von Ozon ausgesetzt sind. Dabei
erweisen sich Synthesekautschuke bestandiger als Naturkautschuke.
die Permeabilitat— als ein Mal3 fur die Durchlassigkeit eines Elastomers fur Flis®gkeit
Dampfe oder Gase ist sie entscheidend fur eine Vielzahl von Anwendungen \kieurdc

Profildichtungen sowie Membranen.
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Anleitung zur Dichtungsauswahl
Bei der Auswahl der Dichtung sollten die folgenden Kriterien beachtet werden:

Einsatzbedingungenvie:
Medium gegen das abzudichten ist, einschlief3lich mdglicher Kontaminationen oder
Additive,
niedrigste und hochste Temperaturen, Temperaturzyklen und moégliche Extremwert
niedrigste und hochste Druckwerte sowie Kompressions- und
Dekompressionsgeschwindigkeiten,
Vakuumanwendungen und Wetterzyklen,

statische und/oder dynamische Bewegungen.

Konstruktions- und Randbedingungene:
Form der Dichtung, z. B. O-Ring, Flachdichtung, Membran usw.,
die Einwirkung von Chemikalien auf die Dichtung,
die angestrebte Lebensdauer,
die Montage unter Beriicksichtigung von Schmiermitteln, der Dehnung usw.,

kritische Abmessungen und Toleranzen.

Inspektionsanforderungewie:
Inspektionskriterien,
Bedarf an Chargenprufungen und Materialproben,
minimale Qualitdtsanforderungen,

kritische Dichtflache.

Materialspezifikation und Rtckverfolgbarkeit:
Definition entsprechend allgemein anerkannter Normen wie ASTM, SAE, usw.,
Abstimmung der Spezifizierung und Zertifizierung mit dem Dichtungshérstel
Ruckfrage beim Lieferanten, ob Rezepturanderungen ohne Information des Kunden

madglich sind und ob man sich dagegen schitzen kann.
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Lebensdauerbezogene Kosten

Bei der Auswahl von Dichtungsmaterialien missen die Lebensdauer der Dichtuaglsowi
damit verbundenen Wartungskosten beriicksichtigt werden. Denn eine optimale Dichtung
tragt wesentlich dazu bei, ungeplante Ausfallzeiten und unzulassige Leckagameiden,
und so die Gesamtsystemkosten zu ddmmen. Insgesamt sind die von der Qualitat und
Langlebigkeit einer Dichtung abh&ngigen Kosten (Ausfallzeiten, Digjgwechsel,
Reinigung, u.s.w.) von deutlich héherer Bedeutung als der urspriingliche Kaufpreis der

Dichtung.

Neue Entwicklungen bei Elastomeren

Konkurrenzdruck und neue gesetzliche Vorgaben lassen Chemie-Unternehmen nach ebenso
kosteneffizienten wie umweltvertraglichen Losungen suchen. Laut der Esclogéil\VU-

Richtlinie (Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzunl; a
IPPC-Richtlinie 96/61/EU), die im Oktober 2007 in Kraft tritt, missen Betreiber von
Chemieanlagen den Verlust flichtiger organischer Verbindungen durch keeckag

Verdampfen, Abfackeln, Aus- oder Uberlaufen deutlich verringern. Als Antwbxdia
entsprechend steigenden Vorgaben von Pumpenherstellern und anderen Kunden erweitert
DuPont Performance Elastomers (DPE) seine Produktlinie kontinuierlich um neue und
verbesserte Elastomere, mit denen sich die Anforderungen nahezu allesatigenirozesse

erfullen lassen.

Verbesserte Spezial-Fluorkautschuke

Viton® Fluorkautschuke kommen weltweit fiir die Herstellung von Teilen und Dichtungen fiir
die chemische, die Pharma-, die Lebensmittel- und die Automobilindustrie zunzEDisa
neuesten Produkte sind die von der FDA fir den Lebensmittelkontakt zugelassenen Typen
Viton® GF-600S und Vitoh Extreme™ ETP-600S. Beide Typen bieten eine hohere
Bestandigkeit gegentber Dampf als Silikon, und sie sind unempfindlicher gegenébeeétz
Reinigungsflissigkeiten als EPDM und bisphenolisch vernetztes FKM. Darila@ishi

zeichnen sie sich wie PTFE durch niedrige TOC-Werte und geringe Anteilerahiesiaren
Metallionen aus. Beide Typen werden mit der unternehmenseigenen AdvancedrPolym
Architecture (APA)-Technologie hergestellt, die fiir verbesserte Weitangseigenschaften

sorgt.
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Perfluorelastomere flr Spitzenleistungen

Wer Produktionskosten senken muss, wird nicht automatisch zuerst an einen Wechsel zu
teueren Dichtungsprodukten denken. Aber die anfanglich teuere Investition dahlt si
meistens bereits mittelfristig in Gesamt-Kostenreduktionen aus. DPE rterdKienden

haben in unzahligen Fallen feststellen kénnen, dass sich mit dem Einsatz vofi Kalrez
Perfluorelastomerteilen Gesamt-Systemkosten von bis zu 90% einsparanlesse
Perfluorelastomere (FFKM) markieren die absolute Spitze bei den Eladiohtengen. Mit
Kalrez®’ Spectrum 6375 und Kalf@Spectrum 7075 bietet DPE Perfluorelastomerteile fiir die
anspruchsvollsten Einsatzbedingungen in der chemischen Industrie. Mit"Kajreatrum

6375 Dichtungen kdnnen Anwender ihre Lagerhaltung von zwei oder drei Typen auf einen
einzigen Dichtungswerkstoff reduzieren, weil der sich in S&uren, Basen, Aomde
Heil3dampf bei Einsatztemperaturen bis zu 275 °C bewdahrt und so mehrere Applikationen
zugleich abdecken kann. KalfeSpectrum 7075 Dichtungen stehen fiir verlangerte
Standzeiten, einen langeren Erhalt der Dichtkraft sowie eine Temper#iagkeit bis zu

327 °C.

,Chemical Resistance Guide' im Internet — Online vergleichen

Der ,Chemical Resistance Guide‘ von DPE hilft bei der Auswahl der richtiggnuDg fur
eine gegebene Anwendung. Er ist kostenfrei umtemv.dupontelastomers.conutzbar und
vergleicht die Leistungen von zwanzig Elastomeren in Gber 1.000 Chemikalien bei

Raumtemperatur.
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Kontakt:

DuPont Performance Elastomers SA

2 chemin du Pavillon

CH-1218 Le Grand-Saconnex, Genf, Schweiz
Tel: +41 22 717 4000

Fax: +41 22 717 4001

E-Mail: Info-Europe@dupontelastomers.com
Internet: www.dupontelastomers.com

Kalrez®, KalreZ’ Spectrum und Vitohsind Marken von DuPont Performance Elastomers.
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